


Verde Persiano al verso

L'Onice Verde Persiano, € uno degli onici pit pregiati e richiesti. | blocchi di
Onice Verde Persiano provengono dall'lran possono essere segati sia al
contro che al verso. Quando I'Onice Verde viene segato al verso, le |'aspetto
delle lastre varia nella dimensione cromatica e nei disegni delle vene. | blocchi
di Onice Verde Persiano sono molto fragili, e solitamente vengono sottoposti a
particolari procedure di rinforzo con resine, in modo da ottenere il maggior
numero di lastre possibili dopo la segagione. Anche le lastre hanno una
struttura molto cristallina e pertanto fragile. Esse vengono quindi sottoposte
alla resinatura, per eliminare le micro-fratture presenti e incrementarne la
resistenza. Ziche resina tutte le lastre di Onice Verde tre volte in sottovuoto
con resine epossidiche. Questo processo di altissima qualita & reso possibile
dall'utilizzo delle pid mederne tecnologie, e consente di ottenere lastre dalla
struttura perfetta, priva di qualsiasi difetto. Le lastre di Onice Verde possono
essere lucidate. Questo Onice viene impiegato per rifiniture di pregio, spesso
sfruttando la sua trasparenza in impieghi con suggestiva retroilluminazione.




Verde Persiano al contro

L'Onice Verde Persiano, € uno degli onici pit pregiati e richiesti. | blocchi di
Onice Verde Persiano provengono dall'lran possono essere segati sia al
contro che al verso. Quando I'Onice Verde viene segato al contro, I'aspetto
delle lastre & omogeneo e caratterizzato da una serie di venature orizzontali
dai toni verdi bianchi € marroni. Le lastre di Onice Verde Persiano al contro
possono essere lucidate. Questo Onice viene impiegato per rifiniture di pregio,
spesso sfruttando la sua ftrasparenza in impieghi con suggestiva
retroilluminazione.



Onice Verde Pakistan

Onice Verde Pakistan
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L'Onice Verde Pakistan, & uno degli onici piu pregiati e richiesti. L'aspetto delle
lastre varia nella dimensione cromatica che abbraccia toni verdi, marroni e
bianchi e nei disegni delle vene. | blocchi di Onice Verde Pakistan sonc molto
fragili, e solitamente vengono sottoposti a particolari procedure di rinforzo con
resine, in modo da ottenere Il maggior numero di lastre possibili dopo la
segagione. Anche le lastre hanno una struttura molto cristallina e pertanto
fragile. Esse vengono quindi sottoposte alla resinatura, per eliminare le micro-
fratture presenti e incrementame la resistenza. Ziche resina tutte le lastre di
Onice Verde Pakistan tre volte in sottovuoto con resine epossidiche. Questo
processo di altissima qualita € reso possibile dall'utilizzo delle piu moderne
tecnologie, e consente di ottenere lastre dalla struttura perfetta, prniva di
qualsiasi difetto. Le lastre di Onice Verde possono essere lucidate. Questo
Onice viene impiegato per nfiniture di pregio, spesso sfruttando la sua
trasparenza in impieghi con suggestiva retroilluminazione.



Onice Miele

L'Onice Miele, € uno degli onici pit pregiati e nchiesti. | blocchi di Onice Miele
provengono dall'lran . Le lastre presentano una colorazione calda, dai toni
gialli accesi, e dall'aspetto nuvolato, con alcune sfumature marroni. | blocchi di
Onice Miele sono molto fragili, e solitamente vengono sottoposti a particolar
procedure di rinforzo con resine, in modo da ottenere il maggior numero di
lastre possibili dopo la segagione. Anche le lastre hanno una struttura molto
cnistallina e pertanto fragile. Esse vengono quindi sottoposte alla resinatura,
per eliminare le micro-fratture presenti e incrementarne 1a resistenza. Ziche
resina tutte le lastre di Onice Miele tre volte in sottovuoto con resine
epossidiche. Questo processo di altissima qualita € reso possibile dall'utilizzo
delle pid moderne tecnologie, e consente di ottenere lastre dalla struttura
perfetta, priva di qualsiasi difetto. Le lastre di Onice Mlele possono essere
lucidate. Questo Onice viene impiegato per nfiniture di pregio, spesso
sfruttando la sua trasparenza in impieghi con suggestiva retroilluminazione.




Onice Cappuccino
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L'Onice Cappuccino, € uno degli onici piu pregiati e richiesti. | blocchi di Onice
Cappuccino provengono dalllran e dall'Egitto. Le lastre presentano una
colorazione calda, dai toni gialli scuri, e dall'aspetto nuvolato, con alcune
sfumature marroni. | blocchi di Onice Cappuccini sono molto fragili, e
solitamente vengono sottoposti a particolari procedure di rinforzo con resine, in
modo da ottenere il maggior numero di lastre possibili dopo la segagione.
Anche le lastre hanno una struttura molto cristallina e pertanto fragile. Esse
vengono quindi sottoposte alla resinatura, per eliminare le micro-fratture
presenti e incrementarne la resistenza. Ziche resina tutte le lastre di Onice
Cappuccino tre volte in sottovuoto con resine epossidiche. Questo processo di
altissima qualita & reso possibile dall'utilizzo delle pit moderne tecnologie, e
consente di ottenere lastre dalla struttura perfetta, priva di qualsiasi difetto. Le
lastre di Onice Cappuccino possono essere lucidate. Questo Onice viene
impiegato per rifiniture di pregio, spesso sfruttando la sua trasparenza in
impieghi con suggestiva retroilluminazione.




Onice Bianco

Onice Bianco

L'Onice Bianco, & uno degli onici pid pregiati e richiesti. | blocchi di Onice
Bianco provengono dall'lran e dalla Turchia. La sua candida purezza & a volte
viziata dalla presenza di alcune venature gnigie che “sporcano” il suo fondo
bianco omogeneo. | blocchi di Onice Bianco sono molto fragili, e solitamente
vengono sottoposti a particolan procedure di nnforzo con resine, in modo da
ottenere il maggior numero di lastre possibili dopo la segagione. Anche le
lastre hanno una struttura molto cristallina e pertanto fragile. Esse vengono
quindi sottoposte alla resinatura, per eliminare le micro-fratture presenti e
incrementarne |a resistenza. Ziche resina tutte le lastre di Cnice Bianco tre
volte in softovuoto con resine epossidiche. (uesto processo di altissima
qualitd & reso possibile dall'utilizzo delle pid moderne tecnologie, & consente di
ottenere lastre dalla struttura perfetta, priva di qualsiasi difetto. Le lastre di
Onice Bianco possono essere lucidate. Questo Onice viene impiegato per
rfiniture di pregio, spesso sfruttando la sua ftrasparenza in impieghi con
suggestiva retroilluminazione.



Stalattite Oro

Stalattite Oro

Home

La Stalattite Oro, & uno degli onici piu pregiati e richiesti. | blocchi di Stalattite
Oro provengono dall'ltalia. Le lastre hanno un color caramello, dorato,
attraversato da numerose venature di diverso spessore. | blocchi di Stalattite
Oro sono molto fragili, e solitamente vengono sottoposti a particolari procedure
di rinforzo con resine, in modo da ottenere il maggior numero di lastre possibili
dopo la segagione. Anche le lastre hanno una struttura molto cristallina e
pertanto fragile. Esse vengono quindi sottoposte alla resinatura, per eliminare
le micro-fratture presenti e incrementame la resistenza. Ziche resina tutte le
lastre di Stalattite Oro tre volte in sottovuoto con resine epossidiche. Questo
processo di altissima qualita € reso possibile dall'utilizzo delle pit moderne
tecnologie, e consente di oftenere lastre dalla struttura perfetta, prva di
qualsiasi difetto. Le lastre di Stalattite Oro possono essere lucidate. Questo
Onice viene impiegato per nfiniture di pregio, spesso sfruttando la sua
trasparenza in impieghi con suggestiva retroilluminazione.




